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C o n s e r v a t i o n  d e s  M o s a ï q u e s 
de la collection du 

M u s é e  N a t i o n a l  - B e y r o u t h 11th Conference. 

Volubilis and Meknes

La collectionde mosaïquesantiquesdu MuséeNationalde Beyrouthsecomposeprincipalementde

mosaïquesfigurativesmisesau jour et déposéesdurantles fouilles archéologiquesconduitesdansles

années1940-1970. Conformémentaux techniquesutiliséesà cettepériodelespavementsavaient été

déposéset remontéssurdallesdecimentpourêtreexposésaupublic. En2011, neufmosaïquesontété

remisesenétat. Dessolutionssouventminimalescartributairesdebudgetsréduitsontétéadoptéessans

toutefoiscompromettrelastabilitéàlongtermedespavementsexposés,ni leurprésentationesthétique.

En1975lemuséesituésurla

ligne verte au cîurde la

zone de combatferme ses

portes.

Certains pavements sont

restésscellésaumuretausol

(PhotosA & B ci- dessus)
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BadrJabbour-Gédéon

GhadaSalem

MosaïquedôAcm®etCharis
2.17mX1.91m

Byblos

Mosaïque des aventures de

Jupiter
2.00mX1.75m

Beyrouth MosaïquedeLédaetleCygne
1.22mX1.19m

Tyr̀

MosaïquedeBacchusetSatyre
2.07mX2.20m

Byblos

MosaïquedeSilène
2.17mX1.91m

Byblos

Stèlefunéraire
2.03mX0.66mX0.28m

ÅLes borduresextérieuresdespanneauxont

étéreconstruitesoucomplétéesencimentafin

de garantirune surfacerésistanteet nivelée

capablede supporterle poids importantdes

pavementslorsdeleuraccrochage

Sensibilisationdu public

MosaïquedeBacchus
1.67mX1.75m

OrchestredelôOd®ondeByblos

.

1975- 1993Guerre civile
Brochure pour

la collecte de

fonds en 1993

en vue de la

restaurationdu

musée.

Fixéecontreun mur externedu

bâtiment,cettemosaïqueaété

trouéeparunfranc-tireurpourlui

permettredôajustersontir.

La colle vinylique utiliséepour

lôentoilagea étégraduellement

ramollieetdécolléeà la vapeur

dôeau.

La mosaïque du 

Bon Pasteur
3.90mX3.64m

Jnah

Le ciment comblant les lacunesa été

suppriméet les lacunesévidéesont été

colmatéesà nouveau à lôaidedôun

mortierdechauxhydrauliquemélangéà

dessablesdecouleur.

MosaïqueauxOiseaux(Détail)
4.82mX2.20m

Jnah

ÅNettoyagedes tesselles: Combinaisonde nettoyagemécanique

(scalpels,brosses,burins à ultra-son, touretsmécaniques,vapeur

dôeau)etchimiquepournettoyerlesrésidusdecolleorganiqueetde

cire accumuléssur la surfacedestessellesainsi que les dépôtsde

calciteoudeciment.

ÅLorsdelasuppressiondesancienscomblementenciment,lestessellesen

bordure des lacunesont été encolléesavec un gaze par mesurede

protection.

ÅConsolidationdesbordureset destesselles

fragilisées: Les lacunesont été colmatéesà

lôaidedemortiersdechauxafin dôassurerla

stabilité du tesselatumdurant et après le

nettoyage.

ÅLes armatures métalliques des

ancienssupports apparueslors de

la reprisedeslacunesontététraitées

avecunproduitanti-corrosion.

ÅLeslacunesdesurfaceontété

reprisesavecdesmortiersde

chaux afin dôam®liorerla

présentationet la lecture des

mosaïques.

MosaïquereprésentantErosetPsyché
1.77mX2.20m

Byblos

Lesmosaïquesde la collection qui

ont été traitées et qui seront

exposéesprochainement aupublic.

Visite dôécoliersetouverturedu

chantierde restaurationau public

lorsdela traditionnellenocturnedu

MuséeNationalqui setient chaque

annéeàlôapprochedesfêtesdefin

dôannée.

Interventions générales

Lescloquesetlespertesdôadh®renceontétécombléesgrâceàlôinjectiondecoulis

deLimepor(mélangedechauxhydrauliquenaturelle(NHL), dekaolinetdepoudre

carbonatéetrèsfine)...

B

Détailsdespartiesnettoyéesetconsolidéesparinjection.

En 1995, La mosaïque

du bon Pasteuravait

été encollée et les

cloquesetdécollements

clairement délimités

avant lôapplicationde

panneauxen bois par

mesuredeprotection.
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1995 Protection des pavements au

momentdela restauration du musée

Lespanneauxtransportablesontétéentreposésdans

lesréservesalorsquedôautrespavementsontduêtre

protégéssurplace.

2011Interventions
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